
 
Agrega ve Bitümlü Bağlayıcı 

Seçimi 

Hacimsel Karışım Tasarımı 

Nem Duyarlılığının Belirlenmesi 

Performans Esaslı                                            
Malzeme Özelliklerinin Ölçülmesi 

Kalıcı 
Deformasyon 

Yorulma  
Çatlakları 

Üçüncül Akma 
(Tertiary Flow) 

Düşük Sıcaklık 
Çatlakları 

Karışım Performans Tahmini 

Karışım Performans Tahmini 

Karışım Performans Tahmini 

Düzey-III Testleri    Düzey-II Testleri    

 Tek Eksenli Şekil Değ.  
 Hacimsel  
 Basit Kayma 

 Frekanslı Kayma 

 Dolaylı Çekme 
Dayanımı 

 Sabit Gerilme Oranında 
Tekrarlı Kayma 

 Dolalı Çekme            
(Düşük Sıcaklık) 
 Kiriş Eğilme Testi 

 Frekanslı Kayma 

 Basit Kayma 

 Dolaylı Çekme 
Dayanımı 

 Sabit Gerilme Oranında 
Tekrarlı Kayma 

 Dolalı Çekme        
(Düşük Sıcaklık) 
 Kiriş Eğilme Testi 

Kanıt Testleri 
Tercihe Bağlı 

Düzey-I Testleri    

 Yoğurmalı Pres 
(SGC) 

 Dolaylı Çekme 
Dayanımı 


